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Wyréb : Srut staliwny kulisty PREMIUM S170 ABRASHOT®
Product: Steel Shot PREMIUM S170 ABRASHOT®

Witasciwosci techniczno- uzytkowe :

Technical and operational properties :

PROBKA Srut Staliwny kulisty ANALIZA
SAMPLES STEEL SHOT S170 ANALYSIS
Analiza chemiczna / THE CHEMICAL INSPECTIONS
PIERWIASTEK: C (%) SI (%) MN (%) P (%) S (%)
ELEMENT CONTENT
WYNIK BADANIA: 0,90 0,60 0,70 0,019 0,045
Test (%)
SPECYFIKACIA 0.80-1.20 % >0.4% 0,4-1,20 % <0,05% <0,05%
(SAEJ444) :
Spec SAEJ444
Badanie wtasciwosci fizycznych / THE PHYSICALIN INSPECTION
Twardos$é: / HARDNES: Wynik badania / TESTING RESULT 48,5 HRC
Specyfikacja / SPEC 40-50 HRC
Gestosé: / DENSITY 7,4G/CM3
Rozktad ziarnistosci: Catos¢ przechodzi przez sito nr 20 / ALL PASS ON NO. 20 SCREEN
RAIN SIZE DISTRIBUTION Min. 10 % na sicie nr 25 / 10 % MIN ON NO. 25 SCREEN
Min. 85% na sicie nr 40 / 85% MIN ON NO. 40 SCREEN
Min. 97% na sicie nr 45 / 97% MIN ON NO. 45 SCREEN

Normy laboratoryjne: SAE J827 / SAE J444 /1SO 11125
LABORATORY STANDARD : SAEJ827 / SAE J444 /1SO 11125

Technik laboratoryjny: 01
LABORATORY TECHNICIAN : 01

Niniejszym potwierdza sie, Zze powyzszy wyrdb spetnia wymagania norm SAE J444 oraz ISO 11125.
This is to certify that the above product complies with the requirements of SAE J444 and 1SO 11125 standards.
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